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NAVODILA ZA ZAMENJAVO PROTIHRUPNIH VLOZKOV

Livarjev program nizkih gradenj LTZ POKROVOV, vsebuije tudi artikle s protihrupnimi vlozkomi, ki imajo funkcijo
dusenja »ropota« oz. onemogocanje udarjanja pokrova ob okvir med povoznostjo.

POGOSTI VZROKI POSKODB PROTIHRUPNIH VLOZKOV:

Protihrupni vlozek se lahko zaradi razli¢nih dejavnikov tudi poskoduje ali obrabi:

1) NIVELIRANJE PRI VGRADNII, pokrov in okvir pri vgradnji nista bila dobro nivelirana, pokrov v tem primeru ni
enakomerno obtezen in s tem tudi protihrupni vlozek. Pojavljajo se tockovne obremenitve, ki tesnilo s casoma deformirajo
do te mere, da zacne pokrov udarjati ob okvir.

2) NEOCISCEN OKVIR, okvir s tesnilom po vbetoniranju ni bil o&is¢en, kod¢ki malte so med uvaljanjem asfalta in med
povoznostjo prometa, prescipne tesnilo.

3) POSEDANIE JASKA, zaradi razliénih vzrokov se lahko jasek tudi posede, ki pokrov spravi v neravnino, pojavijo se
tockovne obremenitve kot v tocki 1)

4) NEUSTREZNA IZBIRA, pokrov in okvir sta bila pod-dimenzionirana oz neustrezno izbrana za opravljanje svoje
namembnosti

5) PROJEKTIRANIJE, velikokrat se jaSke umesti na mesto kolotekov, kjer se pojavlja velika frekvenca prometa. Ob
kombinaciji slabe utrditve jaska (posedanje), nezadostnega niveliranja pokrova z okvirjem, ostrih ostankov betona na
tesnilu ter neustrezne izbire modela pokrova, prihaja do neizogibnih poskodb protihrupnega vlozka in s tem motecega
ropota pokrova, ki udarja ob okvir. OPOZORILO: Mesta jaskov se pri projektiranju naceloma ne umesca na mesto
kolotekov!!

ZAMENJAVA PROTIHRUPNEGA VLOZKA

STAREJSI MODEL (vlozek iz bele umetne mase)

Obrabljen protihrupni vlozek odstranimo in skrbno ocistimo namenski utor oz. lezis¢e vlozka. Z Zi¢nato oz. »drateno«
krtaco odstranimo tudi vso morebitno odlusc¢eno barvo, le to tudi spihamo. Protihrupni vloZek je v prvotni dolzini 1,82 m.
Z ostrim nozem ga odreZzemo na dolZino, najprej po dalj$i dolZini utora in nato med zaklepi (slika). Debelejsi del vlozka
naslonimo v namenski - nalezni utor okvirja, nato vlozek pritisnemo da tan;jsi spodnji del zaskoci na spodnji rob (klik). Pri
vgradnji si lahko pomagamo s kladivom iz plasti¢ne mase (Se posebej v mrzlih dneh, ko je material manj prozen).

NOVEJSI MODEL (EPDM trapezna guma)

Poskodovan protihrupni vlozek odstranimo ter skrbno ocistimo kanal oz. lezis¢e vlozka. Z Zi¢nato oz. »drateno« krtaco
odstranimo tudi vso morebitno odlus¢eno barvo, le to tudi spihamo. Protihrupni vlozek iz EPDM gume odrezemo z ostrim
nozem na ustrezno dolzino kanala. Ozji del trapezne EPDM gume stisnemo na dno kanala. Pri vgradnji si lahko pomagamo
s kladivom iz plasti¢ne mase (Se posebej v mrzlih dneh, ko je material manj prozen).
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— ustrezna utrditev okolice in skrbna vgradnja betonskega venca LTZ okvirja, prepreuje posedanja jagka in s tem
nastajanja neravnin LTZ pokrova ter okvirja - pojav toCkovnih obremenitev na protihrupni vlozek, glej »detajll
vgradnja Itz pokrova na jasek«.

PRIPOROCILA ZA OBSTOJNOST PROTIHRUPNIH VLOZKOV

— pazimo na Cistost povrsine protihrupnega vlozka (ostri delci, kamenje..)

— OPOZORILO: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo DRSI v projektnih nalogah, ne dovoli vgradnje
jaskov na mesta kolotekov oz dovoli izjemo, v kolikor se sistem jaska in LTZ pokrova vgrajuje skupaj s
»fleksibilnimi plos¢ami, ki prenasajo dinami¢no obremenitev na okolico jaska!!

— DODATNA PRIPOROCILA V IZOGIB »ROPOTU« POKROVOV: za pokrove ki so locirani na mestih
kolotekov se priporoca dodatno — opcijsko VITACENJE POKROVA. Ta ukrep omogo¢a stalno in enakomerno
naleganje pokrova na protihrupni vlozek iz EPDM gume. S tem se znatno zmanj$a utrujanje materiala pri
dinami¢nih obremenitvah na frekventnih mestih. Na ta nacin prepre¢imo tveganje ropota pokrovov ter tako
zagotovimo trajnost proizvoda (opcija vijacenja pokrova samo pri art.604 in 605, SIST EN 124-2:2015):

Foto: LTZ POKROV IN OKVIR 604 ter 605 (z vent. odprtinami)
Z OPCIJO VIJACENJA, kot ukrep za povecane dinamicne obremenitve na mestih kolotekov.
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